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Certifierad, keramisk fog- och fästmassa, 
särskilt smidig och lätt att rengöra, med 
bakteriostatiska och fungistatiska egenskaper, 
vattentät och fläckavvisande för fogar från 0 till 
10 mm med hög kemisk-mekanisk hållfasthet, 
garanterar kontinuerliga keramiska ytor.

Fugalite är flytande keramik för att med 
kontinuitet sammanfoga alla ytbeklädnader 
i keramik och glasmosaik. Tillgänglig i 3 
färgserier i sammanlagt 28 nyanser som 
ger möjlighet till kreativitet och originella 
kombinationer. Resultatet blir en enastående 
vacker miljö.

1. Golv och väggar inomhus
2. Lämplig för keramik och 

glasmosaik
3. Garanterar fortsatt prestanda hos 

keramiken och helt enhetlig färg
4. Idealisk för att fästa och foga 

glasmosaik
5. Vattentät, fläck- och 

smutsavvisande
6. Hindrar tillväxt av svamp och 

bakterier
7. Överensstämmer med systemet 

HACCP/reg. CE 852/2004 för 
livsmedelsprodukters hygien

8. Typgodkänt för användning på 
fartyg

9. Naturligt bakteriostatiskt och 
fungistatiskt (CSTB-metoden)*

Fugalite

02.23

Rating 1
Regional Mineral ≥ 30%
VOC Low Emission
Solvent ≤ 5 g/kg
Low Ecological Impact
Health Care
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* Tester utförda enligt CSTB-metoden, bakterie- och 
svampkontamination
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Användningsområden
Avsedd användning
Fogning med hög kemisk och mekanisk 
beständighet, hög hårdhetsgrad och vattentät; 
limning av glasmosaik.

Material som kan fogas:
 - granitkeramik, tunna plattor, keramikplattor, 
klinker, glas- och keramikmosaik av alla typer 
och format

 - kompositmaterial

Golv och väggar inomhus, för hemmabruk, 
affärslokaler, industrilokaler och för 
stadsbyggnad, som är utsatta för permanent eller 
tillfällig kontakt med kemiska ämnen, i miljöer 
med intensiv trafik, pooler, dammar och fontäner 
med termalvatten, golv med golvvärme, även i 
områden med plötsliga temperaturförändringar 
och som är utsatta för frost.

Användningsområde Direktiv CE MED
Keramisk fog- och fästmassa använd som 
fästmassa och/eller tätmassa för plattor.
Max massa per yta 1405 g/m2

Tjocklek som fogmassa 0,9 ± 0,1 mm
Tjocklek som fog 3,9 ± 0,1 mm
Som ytfinish för alla exponerade invändiga 
ytor och dolda eller oåtkomliga ytor. För skott 
och undertak: Produkten kan appliceras på 
alla icke brännbara underlag med en tjocklek 
mer än 10 mm och en densitet större än 656 
kg/m3. För däck: Produkten kan appliceras 
på alla metallunderlag och på alla icke 
brännbara underlag samt på material med låg 
flamspridning.

Använd inte på golv med porös yta och där högre 
eller annan kemisk beständighet krävs än den 
som anges i tabellen för kemisk beständighet, för 
fyllning av elastiska rörelse- eller delningsfogar, 
på ej helt torra underlag som är utsatta för 
stigande fukt.

Användning
Förberedelse av underlagen
 - Som fogmassa: före fogningen ska du 
kontrollera att plattsättningen har utförts 
korrekt och att keramikplattorna är ordentligt 
förankrade vid underlaget. Underlaget 
skall vara helt torrt. När fogningen utförs 
ska du iaktta den väntetid som anges på 
produktbladet till den fästmassa som används. 
Vid plattsättning med bruk skall du vänta minst 
7-14 dagar, beroende på överbetongens tjocklek, 
miljöns klimatförhållanden, ytbeläggningens 
och underlagets absorptionsförmåga. Eventuellt 
uppstigande vatten eller kvarvarande fukt 
kan ge upphov till ett ångtryck som kan göra 
att plattorna lossnar på grund av fogmassans 
och plattornas totala avsaknad av sugande 
egenskaper. Fogarna måste rengöras från 
rester av fästmassa, även om den redan härdat, 
och ha enhetligt djup, som ska vara lika stort 
som hela ytbeklädnadens tjocklek, för att få 
maximal kemisk beständighet. Dessutom måste 
fogarna rengöras från damm och lösa delar 
med hjälp av noggrann sugning med elektrisk 
suganordning. Ytan på den ytbeklädnad som 
ska fogas måste vara torr och ren från damm 
eller smuts från byggarbetsplatsen. Eventuella 
rester av skyddande vax måste först avlägsnas 
med särskilda produkter.

 - Innan fogningen påbörjas ska du kontrollera 
att ytbeklädnaden kan rengöras, vilket kan 

vara svårt om ytan är särskilt porös eller har 
markerad mikroporositet. Vi rekommenderar 
att först utföra ett test utanför arbetsområdet 
eller på ett litet undanskymt område. I sådana 
fall är det tillrådligt att utföra den skyddande 
behandlingen av ytbeläggningen med specifika 
produkter och se till att behandlingen inte 
appliceras i fogarna.

 - Som fästmassa: underlagen ska vara kompakta 
och fasta, rena från damm, olja och fett, torra 
och fria från påskjutande fukt, utan lösa och 
ömtåliga delar eller delar som inte sitter fast 
ordentligt, som rester av cement, kalk och 
lacker som helt ska avlägsnas. Underlaget 
måste vara stabilt, utan sprickor och redan ha 
fullbordat den hygrometriska härdkrympningen. 
Eventuella skillnader i planhet måste först 
jämnas ut med lämpliga produkter för 
spackling. På överbetong och puts som är 
mycket sugande och som smular sig på 
ytan, rekommenderar vi att först applicera 
Active Prime Fix enligt indikationerna i det 
tekniska databladet i en eller flera omgångar 
enligt bruksanvisningen för att reducera 
vattenabsorptionen och göra det lättare att 
applicera fästmassan.

Förberedelser
Fugalite bereds genom att med en spiralvisp 
som blandar nedifrån och uppåt och med lågt 
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Användning
varvtal (≈ 400/min.) blanda del A med del B i 
det på förpackningarna angivna fördoserade 
förhållandet 2,82:0,18. Häll del B i hinken som 
innehåller del A och se till att de båda delarna 
blandas ordentligt tills en blandning med jämn 
konsistens och färg erhålls. Den mängd fogmassa 
som bereds måste användas inom 45 min. vid 
+23 °C 50% R.F.
Förpackningarna med Fugalite ska förvaras vid 
en temperatur av ≈ +20 °C i minst 2 – 3 dagar 
före användningen. Högre temperatur gör att 
blandningen blir för flytande och härdar för 
snabbt medan lägre temperatur gör blandningen 
hårdare och svårare att sprida och fördröjer 
bindningen, som till och med hindras under 
+5 °C.

Applicering som fogmassa: Fugalite 
appliceras jämnt på ytan av beklädnaden med 
hårdgummispackel. Utför tätning av hela ytan 
genom att dra diagonalt mot keramikplattorna, 
tills fogarna fyllts helt. Om spackling utförs 
endast av fogen rekommenderar vi att först utföra 
ett test utanför arbetsområdet, för att kontrollera 
att ytan kan rengöras. Avlägsna omedelbart med 
spackel det mesta av resterna av fogmassan och 
lämna bara en tunn hinna på keramikplattan. 

Rengöring som fogmassa: börja avtorkningen 
av beklädnaden innan fogmassan härdat. 

För den sista avtorkningen av ytan ska en 
svamp som fuktats med rent vatten användas, 
som är tillräckligt tjock och stor, helst en 
cellulosasvamp, för att undvika att den orsakar 
urgröpning av fogarna. Arbeta med cirkelrörelser 
för att emulgera hinnan av fogmassa på 
keramikplattorna och finputsa fogytan. Särskilda 
polymerer med hög dispergerbarhet garanterar 
att resterna av fogmassan avlägsnas med 
användning av en reducerad mängd vatten. 
Användning av en överdriven mängd vatten vid 
rengöring kan påverka den slutgiltiga kemiska 
beständigheten negativt.  
det är viktigt att skölja svampen ofta och 
alltid hålla vattnet rent hela tiden med hjälp 
av de särskilda fogbaljorna med sköljgaller 
och urkramningsrullar och vid behov byta ut 
svampen eller filtskivan när de är impregnerade 
med fogmassa. Utför den slutliga avtorkningen 
diagonalt mot keramikplattorna, för att undvika 
att den orsakar urgröpning av fogarna. Om 
den just rengjorda ytan därefter torkas med en 
trasa garanteras att eventuella fläckringar av 
kvarvarande harts fullständigt avlägsnas. När 
fogmassan härdat kan eventuella fläckringar tas 
bort med Fuga-Soap Eco utspädd beroende på 
tidsåtgång för åtgärden och den mängd fogmassa 
som ska tas bort. Beträd inte golv som ännu inte 
torkat, för att undvika att rester av smuts blir 
kvar på ytan.

Övriga anvisningar
Tillsats av Fuga-Wash Eco i rengöringsvattnet 
ger en effektivare rengörande effekt på 
ytbeklädnader, svampen behålls renare, 

fogningens ytfinish förbättras och rengöringen 
blir effektiv utan behov av sköljning.

Certifieringar och märkningar

*  Émission dans l’air intérieur Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Centro Ceramico Bologna har provat fläckbeständighet enligt UNI EN ISO 10545-14 (Test Report N° 3686/11)

T E S
T ED

C O L O R

** Centro
Ceramico
Bologna

ISO/TS 14067 COMPLIANT

kg CO2 eq/m2

0,42
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Tekniska data enligt Kerakolls kvalitetsstandard

Utseende Del A färgpasta / Del B halmgul vätska

Specifik vikt Del A ≈ 1,77 kg/dm3 / Del B ≈ 1,01 kg/dm3 UEAtc

Viskositet ≈ 100000 mPa · s, rotor 93 RPM 10 Brookfield-
metoden

Inert mineralogisk natur silikatisk kristallin (Del A)

Kemisk natur epoxyharts (Del A) / polyaminer (Del B)

Kornstorleksintervall ≈ 0 – 250 µm

Förvaring ≈ 24 månader från produktionsdatum i oöppnad originalförp-
ackning

Obs! förvaras frostfritt. Utsätt inte produkten för direkt solljus eller 
andra värmekällor

Förpackning enkelpack Del A 2,82 kg / Del B 0,18 kg

Blandningsförhållande del A : del B = 2,82 : 0,18

Blandningens specifika vikt ≈ 1,43 kg/dm3

Blandningens brukstid vid +23 °C ≥ 45 min.

Temperaturgränsvärden för använd-
ning från +5 °C till +30 °C

Fogbredd från 0 till 10 mm

Gångtrafik ≈ 24 h

Fogning efter plattsättning:

- med Fugalite för beklädnad omedelbar

- med Fugalite på golv knappt gångbar

- med fästmassa se fästmassans karakteristiska egenskaper

- med bruk ≈ 7 – 14 dagar

Ibruktagande ≈ 3 dagar (mek. hållfasthet) / ≈ 7 dagar (kem. hållfasthet)

Åtgång:

- som fästmassa ≈ 2 – 4 kg/m2

- som fogmassa se åtgångstabell
Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen: temperatur, ventilation, underlagets och 
det applicerade materialets uppsugningsförmåga.

Standardspecifikationer
Fogning med hög kemisk och mekanisk beständighet av keramikplattor, granitkeramik och glasmosaik utförs med 
certifierad keramisk fogmassa, särskilt smidig och lätt att rengöra, bakteriostatisk och fungistatisk, vattentät och 
fläckavvisande med hög kemisk och mekanisk beständighet, GreenBuilding Rating 1, typ Fugalite från Kerakoll Spa***. 
Fogarna skall vara torra, fria från rester av fästmassa och lösa delar. Applicera fogmassan med fogspackel eller 
hårdgummiskrapa; den sista avtorkningen utförs med särskilda svampar och rent vatten. En fogbredd på ____ mm och en 
keramikplatta med måtten ____ x ____ cm innebär en åtgång på i genomsnitt ≈ ____ kg/m2. Redan existerande elastiska 
rörelse- och delningsfogar skall respekteras.
*** Tester utförda enligt CSTB-metoden, bakterie- och svampkontamination
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åtgångstabell

Format Tjocklek gram/m2 fogbredd

1 mm 2 mm 5 mm 10 mm

Mosaik
2x2 cm 3 mm ≈ 530 ≈ 1.060 ≈ 2.650 ≈ 5.300

5x5 cm 4 mm ≈ 290 ≈ 580 ≈ 1.450 ≈ 2.900

Plattor

30x60 cm 4 mm ≈ 40 ≈ 80 ≈ 200 ≈ 400

50x50 cm 4 mm ≈ 30 ≈ 60 ≈ 150 ≈ 300

60x60 cm 4 mm ≈ 25 ≈ 50 ≈ 125 ≈ 250

100x100 cm 4 mm ≈ 15 ≈ 30 ≈ 75 ≈ 150

20x20 cm 8 mm ≈ 150 ≈ 300 ≈ 750 ≈ 1.500

30x30 cm 9 mm ≈ 110 ≈ 220 ≈ 550 ≈ 1.100

40x40 cm 10 mm ≈ 90 ≈ 180 ≈ 450 ≈ 900

30x60 cm 10 mm ≈ 90 ≈ 180 ≈ 450 ≈ 900

60x60 cm 10 mm ≈ 60 ≈ 120 ≈ 300 ≈ 600

60x90 cm 10 mm ≈ 50 ≈ 100 ≈ 250 ≈ 500

100x100 cm 10 mm ≈ 35 ≈ 70 ≈ 175 ≈ 350

120x120 cm 10 mm ≈ 30 ≈ 60 ≈ 150 ≈ 300

20x20 cm 14 mm ≈ 260 ≈ 520 ≈ 1.300 ≈ 2.600

30x30 cm 14 mm ≈ 170 ≈ 340 ≈ 850 ≈ 1.700

Klinker 30x30 cm 15 mm ≈ 185 ≈ 370 ≈ 925 ≈ 1.850

12,5x24,5 cm 12 mm ≈ 270 ≈ 540 ≈ 1.350 ≈ 2.700



Code: P779 2023/02 SV

Prestanda

HIGH-TECH

Statisk elasticitetsmodul ≈ 410 N/mm2 ISO 178

Nötningshållfasthet ≈ 174 mm3 EN 12808-2

Vattenabsorption efter 240 min. ≈ 0,04 g EN 12808-5

Arbetstemperatur från -40 °C till +80 °C

Färgbeständighet enligt UNI EN ISO 105-A05 se tabell

Beständighet mot svampkontamination klass F+ CSTB 2011-002

Beständighet mot bakteriekontamination klass B+ CSTB 2010-083

Draghållfasthet på stengods/betong ≥ 2,5 N/mm2 EN 1348

Initial skjuvhållfasthet ≥ 4 N/mm2 EN 12003

Skjuvhållfasthet efter nedsänkning i vatten ≥ 3 N/mm2 EN 12003

Öppentid: dragvidhäftning ≥ 1,5 N/mm2 EN 1346

Beständighet mot jodfläckar klass 4 ISO 10545-14

Beständighet mot olivoljefläckar klass 5 ISO 10545-14

Beständighet mot kromfläckar klass 3 ISO 10545-14
Värdena angivna vid en temperatur på +23 °C, 50% R.F. och utan ventilation. De kan variera beroende på de specifika förhållandena på byggarbetsplatsen.

Kemisk beständighet (EN 12808-1)

Syror Koncentration Permanent kontakt Tillfällig kontakt

Ättiksyra 2,50% • •••

5% • ••

10% • •

Saltsyra 37% •• •••

Citronsyra 10% ••• •••

Myrsyra 2,50% • •

10% • •

Fosforsyra 50% ••• •••

75% • ••

Mjölksyra 2,50% •• •••

5% • ••

10% • •

Förklaring ••• utmärkt

•• god

• mindre god Värdena angivna: miljö +23 °C / 50% R.F. – aggressiva kemiska ämnen +23 °C
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Kemisk beständighet (EN 12808-1)

Syror Koncentration Permanent kontakt Tillfällig kontakt

Salpetersyra 25% •• ••

50% • •

Oljesyra 100% • •

Svavelsyra 50% ••• •••

100% • •

Garvsyra 10% •• •••

Vinsyra 10% •• •••

Livsmedelsämnen Huvudsakliga livsmedelsämnen 
(tidsbegränsad kontakt)

Ättika ••

Citrusfrukter ••

Etanol ••

Öl •••

Smör •••

Kaffe •••

Kasein •••

Glukos •••

Animaliskt fett •••

Färsk mjölk ••

Malt •••

Margarin •••

Olivolja •••

Sojaolja •••

Pektin •••

Tomat ••

Yoghurt ••

Socker •••

Bränsle och oljor Permanent kontakt Tillfällig kontakt

Bensin • •••

Diesel •• •••

Tjärolja •• ••

Förklaring ••• utmärkt

•• god

• mindre god Angivna värden: - miljö +23 °C / 50% R.F. - aggressiva kemiska ämnen +23 °C
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Kemisk beständighet (EN 12808-1)

Bränsle och oljor Permanent kontakt Tillfällig kontakt

Mineralolja ••• •••

Råolja •• •••

Lacknafta • •••

Terpentin • •••

Alkalier och salter Koncentration Permanent kontakt Tillfällig kontakt

Väteperoxid
10% •• •••

25% • •••

Ammoniak 25% • •••

Kalciumklorid Mättad lösn. ••• •••

Koksalt Mättad lösn. ••• •••

Natriumhypoklorit 1,50% • •••

(Aktivt klor) 13% • •

Kaustiksoda 50% ••• •••

Aluminiumsulfat Mättad lösn. ••• •••

Kaliumhydroxid 50% ••• •••

Kaliumpermanganat
5% •• •••

10% • ••

Lösningsmedel Permanent kontakt Tillfällig kontakt

aceton • •

Etanol • ••

Bensol • ••

Kloroform • •

Metylenklorid • •

Etylenglykol ••• •••

Perkloretylen • ••

Koltetraklorid • ••

Tetrahydrofuran • •

Toluen • ••

Trikloretylen • •

Xylen • ••

Förklaring ••• utmärkt

•• god

• mindre god Angivna värden: - miljö +23 °C / 50% R.F. - aggressiva kemiska ämnen +23 °C
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Motståndsförmåga mot fläckar (iso 10545-14)

Fläckbildande ämnen
Exponeringstid för det 
fläckbildande ämnet: 

24 timmar

Exponeringstid för det fläckbildande 
ämnet: 30 min.

Rött vin 5 5

Mineralolja 5 5

Ketchup 2 5

Mascara 3 5

Kaffe 2 5

Hårfärgningsmedel 1 2
Förklaring

5 kan tvättas med varmt rinnande vatten och mild gnidning med svamp
4 kan tvättas med neutralt rengöringsmedel och mild gnidning med svamp
3 kan tvättas med basiskt rengöringsmedel och kraftig gnidning med svamp
2 kan tvättas efter behandling med lösningsmedel eller aggressiv sur eller basisk lösning och därefter kraftig gnidning med svamp

1 kan inte tvättas med någon av de behandlingar som beskrivits
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Färgtabell Fugalite

Färgbeständighet* 
GSc (Daylight)

Standard EN ISO 
105-A05

C
la

ss
ic

01 Vit 2

02 Ljusgrå 2

03 Pärlgrå 2,5

04 Stålgrå 3

05 Antracitgrå 2,5

06 Svart 2,5

07 Jasmin 2,5

08 Bahamabeige 3

09 Karamell 3,5

10 Terrakotta 3,5

11 Brun 3,5

12 Nötbrun 2,5

D
es

ig
n

51 Silver 2,5

50 Pergamon 2,5

46 Elfenben 2

45 Limestone 2,5

52 Turturduva 2,5

44 Cementgrå 2,5

48 Mocka 3

C
ol

or
s

38 Huskyblå 2

47 Medelhavsblå 2

15 Oceanblå 2

41 Eukalyptus 2

49 Grågrön 2

20 Magnolia 2,5

27 Gammalrosa 3

21 Röd 4,5

23 Gul 1

från 5 till 4 utmärkt färgbeständighet; för inomhus- och utomhusbruk
från 3,5 till 3 god färgbeständighet; för inomhus- och utomhusbruk
från 2,5 till 1 mindre god färgbeständighet; för inomhusbruk

Förklaring Dessa färgtoner är rent indikativa.
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Kerakoll Spa
via dell’Artigianato 9 
41049 Sassuolo - MO

+39 0536.816.511
info@kerakoll.com

www.kerakoll.com

Uppgifterna för klassificeringar hänvisar till GreenBuilding Rating Manual 2013. Denna information uppdaterades i januari 2023 (ref. GBR Data Report - 02.23. Vi vill påpeka att 
dessa uppgifter senare kan bli föremål för tillägg och/eller ändringar av KERAKOLL Spa; för eventuella uppdateringar se webbplatsen www.kerakoll.com. KERAKOLL SpA är 
därför endast ansvarigt för giltigheten, aktualiteten och uppdateringen av den egna informationen om den hämtats direkt på Kerakolls webbplats. Produktbladet har sammanställts 
utifrån den kunskap som vi besitter med avseende på teknik och tillämpningar. Eftersom vi emellertid inte direkt kan påverka förhållandena på byggarbetsplatsen eller utförandet 
av arbetena skall denna information betraktas som allmänna upplysningar som inte på något sätt är bindande för vårt företag. Därför rekommenderar vi att först utföra ett test för 
att kontrollera om produkten lämpar sig för den avsedda användningen.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0327

Kerakoll
Quality
System

ISO 14001
CERTIFIED

18586-E

Kerakoll
Quality
System

ISO 45001
CERTIFIED

18586-I

Obs!
Produkt för professionellt bruk
följ eventuella nationella normer och 
bestämmelser
utför arbetet vid en temperatur från +5 °C till 
+30 °C
använd förpackningar som lagrats i 2 – 3 dagar 
innan de används vid +20 °C
följ blandningsförhållandet 2,82 : 0,18. För mindre 
mängd blandning väg noga de 2 delarna
bearbetningstiden varierar avsevärt beroende på 
omgivningsförhållanden och plattornas temperatur

beträd inte golv som ännu inte torkat, för att 
undvika att rester av smuts blir kvar på ytan
lägg inte på underlag utsatta för påskjutande fukt 
eller som ej är helt torra
begär vid behov att få ta del av 
säkerhetsdatabladet
om du behöver mer information, kontakta 
Kerakoll Worldwide Global Service 
+39 0536 811 51 - globalservice@kerakoll.com


