PRODUKTLINIE VERLEGUNG / Vorbereitung der Verlegeuntergriinde

Keracem® Eco

Zertifiziertes mineralisches hydraulisches Bindemittel, umweltfreundlich,
normal abbindend und schnell trocknend. Fiir hoch bestandige Estriche und
Heizestriche. Ideal fiir GreenBuilding. Sehr geringe Emissionen an fliichtigen
organischen Substanzen. Im ausgehérteten Zustand als Zuschlag recycelbar.

Keracem® Eco wird mit Zuschlagstoffen aus einer abgestimmten Sieblinie
von 0 bis 8 mm gemischt und ergibt Estriche mit hoher Dimensionsstabilitdt
sowie gleichmaRigem Trocknungsverhalten. So wird schnelles und sicheres
Verlegen von Keramikfliesen nach 24 Stunden und von Parkett nach nur 5 Tagen

ermoglicht.
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GREENBUILDING RATING® PRODUKT HIGHLIGHTS
Keracem® Eco e Innen-und AuBenbereich

- Kategorie: Anorganische Mineralien

- Vorbereitung der Verlegeuntergriinde * Reduzierter Wasser/Zement-Wert

e Hohere mechanische Leistungen als Portland-Zement
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Seh{/gennge Als Zuschlag
Emissionen  "ecveelbar ¢ Geeignet fiir das anschlieBende Verlegen von
Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Naturstein, Parkett und
MESSSYSTEM MIT ANERKENNUNG/BESCHEINIGUNG DURCH DIE ZERTIFIZIERUNGSSTELLE S6S Bodenbeldgen mit Diinnbettmdrteln und Klebstoffen

- Als mineralischer Zuschlag recycelbar;
Entsorgungsgebiihren und Umweltbelastungen werden
vermieden

ANWENDUNGSBEREICH

Einsatzbereiche
Normal abbindende und schnell trocknende Verlegeestriche, Verbundestriche, die eine Schichtstdrke > 20 mm aufweisen, sowie
schwimmende Estriche mit einer Schichtstérke > 40 mm bei Mischung mit geeignetem Zuschlag.

Kompatible Mértel und Klebstoffe:
- Gel-Klebemdrtel, mineralische Diinnbettmdrtel, mit SAS-Technologie, organische 1-K- und 2-K Klebstoffe
- Zementdre Diinnbettmortel, wasserbasierende und l6semittelhaltige 1-K und 2-K Epoxyd- und Polyurethan-Reaktionsklebstoffe

Beldge:

- Feinsteinzeug, Keramikfliesen, Klinker, Cotto, Glas- und Keramikmosaik aller Arten und Formate

- Naturstein, Kunststein und Marmor, auch verformungs- und durch Wasseraufnahme verfarbungsempfindliche Materialien
- Parkett, Kautschuk-, PVC-, Linoleum-, Textilbeldge

Untergriinde:
- Vorgefertigte odervor Orteingebaute Dammschichten und Decken aus Beton, Zement- und Leichtestriche, warme- und schallddmmende
Platten

Estriche im Innen- und Aulenbereich, zum Einsatz im Privat-, Gewerbe und Industriebereich sowie fiir Stadtmgblierung, auch in
Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen und Frost, FuBbodenheizungen.

Nicht anwenden
Auf verformbaren Untergriinden, ohne zuvor den Biegezug berechnet und die erforderlichen Trennfugen des Estrichs eingeplant zu
haben; im Verbund mit nicht vdllig getrockneten Betongiissen.
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Vorbereitung der Untergriinde

Die Untergriinde miissen verformungsstabil, trocken, gereinigt, staub- und rissfrei, frei von losen Teilen sowie frei von aufsteigender
Feuchtigkeit sein und eine dem Verwendungszweck entsprechende mechanische Belastharkeit aufweisen. Der zu verlegende Estrich
muss mit einem verformbaren Randddmmstreifen (Stérke 8 - 10 mm) iiber die gesamte Estrichhdhe von allen vertikalen Bauteilen
getrennt werden. Bauwerksfugen im Untergriind miissen in vollem Umfang in die Estrichkonstruktion {ibernommen werden.
Verbundestriche: Bei ungleichmé&Rigen Untergriinden mit variabler Estrichschicht bzw. auf jeden Fall bei Estrichschicht unter 40 mm
empfiehlt es sich, den Untergrund vorzubereiten, indem zwischen halber Héhe und dem unteren Drittel der Gesamtschichtdicke des
Estrichs ein am Untergrund verankertes, elektrogeschweiBtes Netz mit @ 2 mm und Maschenweite 50x50 mm eingebracht wird. Zur
Verbesserung der Haftfestigkeit am Untergrund "frisch in frisch" die wie folgt zubereitete Haftschlamme auftragen: 2,5 Teile Keracem®
Eco, 1 Teil des umweltfreundlichen, wasserbasierten Latex Keraplast Eco P6 und 1 Teil Wasser.

Schwimmende Estriche: Beim Verlegen von feuchtigkeitsempfindlichen Bodenbeldgen, bei Untergriinden mit Risiko durch aufsteigende
Feuchtigkeit und nicht vollig getrockneten Untergriinden ist unbedingt auf den glatten und von rauen Teilen befreiten Untergrund eine
Dampfsperre aus Polyethylen- oder PVC-Folie zu verlegen, wobei die Bahnen jeweils mindestens 20 cm {iberlappt, mit Band abgedichtet
und an Wanden und Vertikalelementen (z.B. Pfeilern) iiber die gesamte Schichtstérke des Estrichs hochgefiihrt werden miissen.
Estrich auf komprimierbaren Untergriinden: Bei Leichtuntergriinden mit geringer Dichte oder, falls auch nur diinne Schichten von
Warme- oder Schallddmmstoffen vorhanden sind, miissen Estrichschichten und gegebenenfalls Bewehrungen eingeplant werden, die
gemaR der Verformbarkeitsklasse oben erwahnter Materialien zu berechnen sind.

Vorbereitung

Keracem® Eco wird mit Wasser und Zuschlag mit Hilfe eines Zwangs-, Transport-, Druckluft- oder Schneckenmischers gemischt,
wobei das angegebene Mischverhéltnis Wasser/Keracem® Eco einzuhalten ist, bis eine halbtrockene Konsistenz erzielt wird. Dabei
wird Zuschlag mit sortierter Kdrnung von 0 bis 8 mm beigemischt, der frei von Erd- und Staubriickstdnden sein muss, um Estriche
mit Schichtstarken zwischen 25 und 80 mm herzustellen. Fiir Estriche mit geringerer oder groRerer Schichtstérke ist Zuschlag zu
verwenden, bei dem die gréBRte KorngroRe ca. '/; der vorgesehenen Schichtstérke entspricht. Der Wasseranteil kann je nach Sieblinie
und Feuchtigkeitsgehalt des Zuschlags stark variieren, daher empfiehlt es sich, das Mischen mit einer geringen Wassermenge zu
beginnen, und die fehlende Menge nach und nach dazuzugeben, bis die optimale Konsistenz erreicht wird.

Fiir das Verlegen von Bodenflachen aus Keramik und Naturstein im Privat- und Gewerbebau, der weder starken Belastungen noch
grolRen konzentrierten Lasten ausgesetzt ist, wird eine Keracem® Eco-Dosierung von 200 kg/m? Zuschlag empfohlen. Beim Verlegen von
Parkett fiir denselben Einsatzbereich muss die Dosierung von Keracem® Eco hingegen mindestens 250 kg/m? betragen. Fiir andere als
die oben genannen Einsatzbereiche der Bodenfldche und besonders, wenn diese schweren und konzentrierten Lasten ausgesetzt sind,
muss die Dosierung von Keracem® Eco von Mal zu Mal auf der Grundlage der in diesem Datenblatt angegebenen technischen Daten
berechnet werden.

Beispiele fiir Mischverhéltnisse:

Dosierung Keracem® Eco Zuschlag Wasser
200 kg/m? ca. 25 kg (1 Sack) ca. 200 kg (ca. 125 dm?) * max.. 16 ¢ **
250 kg/m? ca. 25 kg (1 Sack) ca. 160 kg (ca. 100 dm3) * max.. 14 £ **
300 kg/m? ca. 25 kg (1 Sack) ca. 135 kg (ca. 85 dm3) * max.. 12 £ **
(*) Unter Annahme einer mittleren Dichte von 1600 kg/m® berechneter Wert.
(**) Achtung: mit trock hlag berech Maximalwert. Lokale Normen kénnen andere Dosierungen vorschreiben.
Anwendung

Das Aufbringen von Keracem® Eco erfolgt einfach und sicher entsprechend den herkdmmlichen Phasen der Herstellung von
Zementestrichen: Vorbereitung von Hohenlehren, Schiitten und Verdichten der Masse, zum Schluss Abziehen und Glatten mit Reibebrett
oder mechanischen Geréten. Die Phase des Verdichtens ist besonders wichtig fiir die Erzielung hoher mechanischer Leistungsmerkmale.
Die abschlieBende Oberflachenbehandlung des Estrichs mit Wasser und rotierender Stahlscheibe kann zu einer kaum saugenden
Oberflachenkruste fiihren, wodurch die Trockenzeit des Estrichs verlangert und die Leistung des Klebemortels/Klebstoffs verschlechtert
wird. An Rohrdurchlaufstellen, wo die Estrichschicht niedriger wird (Mindestdicke 2 cm), muss zur Verstarkung ein verzinktes
Metallnetz mit enger Maschenweite (2 - 3 cm) eingefiigt werden. An den Ubergangsstellen, die aufgrund von Unterbrechungen des
Arbeitsgangs entstehen, muss eine Verbindung zwischen den beiden Schiittungen hergestellt werden, indem Rundeisen mit @ 5 und
Lange ca. 50 cm in circa 20/30 cm Abstand oder ein Stiick elektrogeschweiltes Netz (@ 5 mm, Maschenweite 20x20 c¢m) eingefiigt
werden und indem am Abschluss der Schiittfliche eine Haftschlamme aufgetragen wird, die aus 2,5 Teilen Keracem® Eco, 1 Teil
umweltfreundlichem wasserbasiertem Latex Keraplast Eco P6 und 1Teil Wasser zubereitet wird.

Reinigung
Das Reinigen der Gerate und Werkzeuge von Keracem® Eco-Riickstanden erfolgt vor dem Erharten des Produkts mit Wasser.
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WEITERE HINWEISE

Andere Dosierungen: Sollen gréBere mechanische Bestandigkeiten erzielt werden, konnen Estriche mit héherer Bindemitteldosierung
vorbereitet werden. In diesem Fall ist jedoch dem Mischverhéltnis des Martels noch gréRere Aufmerksamkeit zu widmen, indem die
Sieblinie des Zuschlags und das Verhéltnis Wasser/ Keracem® Eco besonders sorgfaltig ausgewahlt werden.
Fugen: Der Estrich ist zwingend an den AuBenréndern des Raums von den Wénden sowie von allen ggf. vorhandenen aufsteigenden
Bauteilen mit dem komprimierbaren Fugenband Tapetex zu trennen.
Feldbegrenzungsfugen der Oberflaiche werden angelegt, indem der frische Estrich {iber eine Tiefe von ca. '/; seiner Schichtstérke
eingeschnitten wird; dabei ist darauf zu achten, dass die ggf. vorhandene Bewehrung nicht beschadigt wird. Lage und Abstand sind in
der Planungsphase festzulegen. Normalerweise werden sie angelegt:
- bei plotzlicher GréRenanderung der Bodenflache
- in Tiirdurchgéngen
- wenn unterbrechende Elemente vorhanden sind
- fiir die Unterteilung groRBer durchgehender Flachen:

25 m? mit maximalem EinzelmaB 6 m bei Estrichen im AuRenbereich

50m? mit maximalem EinzelmaR 8 m bei Estrichen im Innenbereich (40 m2 bei FuBbodenheizung).
Bauwerksfugen im Untergrund miissen in vollem Umfang ibernommen werden.
Feuchtigkeitsmessung: Eine korrekte Messung der Restfeuchtigkeit kann nur mit einem CM-Messgerat durchgefiihrt werden. Vom
Gebrauch normaler elektrischer Hygrometer wird abgeraten, da diese aufgrund der besonderen hydraulischen Bindemittel oftmals
schwankende und fehlerhafte Werte liefern.
FuBbodenheizung: Erste Inbetriebnahme der Heizung 5 Tage nach Aufbringen des Estrichs mit einer Vorlauftemperatur zwischen +20 °C
und +25 °C; diese Temperatur wird mindestens 3 Tage konstant gehalten. Danach wird die ausgelegte Hochsttemperatur eingestellt
und mindestens weitere 4 Tage beibehalten. Den Estrich wieder auf Umgebungstemperatur zuriickfahren und den Belag verlegen
(EN 1264-4 Punkt 4.4).

TECHNISCHE DATEN GEMASS KERAKOLL-QUALITATSNORM

Erscheinungshild Bindemittelmischung

Rohdichte ca. 0,96 kg/dm? UEAtc/CSTB 2435
Lagerféahigkeit ca. 12 Monate in der Originalverpackung an trockenem Ort

Verpackung Sacke 25 kg

Anmachwasser siehe Tabelle auf der vorherigen Seite

Dosierung:

- Verlegen von Keramik ca. 200 kg/m* Sand 0 - 8 mm EN 13139 - DIN 1045-2:A/B
- Verlegen von Parkett ca. 250 kg/m* Sand 0 - 8 mm EN 13139 - DIN 1045-2:A/B
Topfzeit (pot life) >3 Std.

Verarbeitungstemperatur von +5 °C bis +35 °C

Begehbarkeit ca. 8 Std.

Wartezeit vor dem Verlegen (5 cm Schichtstérke):

- Keramik ca. 24 Std.

- Parkett ca.5Tage

Verbrauch ca.2-2,5kg/m?pro cm Schichtstéarke

Datenmessung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten kénnen je nach Baustellenbedingungen variieren: Temperatur, Luftbedingung und Saugféhigkeit
des Untergrunds.

LEISTUNGEN

RAUMLUFTQUALITAT (IAQ) VOC - EMISSIONEN AN FLUCHTIGEN ORGANISCHEN SUBSTANZEN

Konformitét EC 1 plus GEV-Emicode Zert. GEV 4816/11.01.02
HIGH-TECH

Druckfestigkeit (Bindemittel) nach 28 Tagen > 55 N/mm? EN 196/1
Endfestigkeiten des Estrichs Dosierung 200 kg/m? Dosierung 250 kg/m?

- Druckfestigkeit nach 28 Tagen >32 N/mm? > 45 N/mm? EN 13892-2
- Biegefestigkeit nach 28 Tagen > 6,5 N/mm? > 8 N/mm? EN 13892-2
Restfeuchtigkeit (Schichtstarke 5 cm):

- nach 24 Std. <3%

- bis 5 Tage <2%

Datenmessung bei +20 °C, 65 % relativer Luftfeuchtigkeit und ohne Luftzug. Daten kénnen je nach Baustellenbedingungen variieren.
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- Produkt fiir professionellen Gebrauch

- National geltende Normen und Vorschriften sind zu beachten

- Mit der empfohlenen Dosierung verwenden

- Der Mischung wahrend des Abbindens keine weiteren Bindemittel, Zusatze oder Wasser hinzufiigen

- Niedrige Temperaturen und hohe relative Luftfeuchtigkeit der Umgebung fiihren zur Verldngerung der Trockenzeit des Estrichs

- Eine zu groBe Wassermenge sowie der Einsatz von Zuschldgen mit kleinerer Kérnung als der empfohlenen oder nicht sortierter
KorngroRe fiihren zur Reduktion der mechanischen Bestandigkeiten und zur Verldangerung der Trockenzeit

- Vor dem Verlegen von Parkett und Bodenbeldgen die Restfeuchtigkeit mit einem CM-Messgerit priifen

- Den Estrich nicht bewdssern und in den ersten 24 Stunden vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen

- Bei Verarbeitung auf Fukbodenheizungen sind die Vorgaben des BVF einzuhalten. Die erforderlichen Protokolle sind zu
dokumentieren

- Die erforderlichen technischen Hinweise zu den erwahnten Produkten kénnen im Internet (www.kerakoll.com) eingesehen werden

- Sicherheitsdatenblatt beachten; ggf. anfordern

- Anwendungstechnik: Kerakoll GmbH +49 (0)6026 97712-0

Keracem® Eco Code: F100 2019/07 - DE

Die Angaben in Bezug auf das Rating basieren auf dem GreenBuilding Rating® Manual 2014. Diese Informationen wurden im Juli 2019 aktualisiert (basierend auf den Daten des GreenBuilding Ratings - 07.19); im Laufe der Zeit kdnnen
Erganzungen oder Anderungen von Kerakoll SpA vorgenommen werden. Aktuelle Daten kénnen auf der Internetseite www.kerakoll.com eingesehen werden. KERAKOLL SpA ist deshalb in Bezug auf Giiltigkeit und Aktualitit ihrer
Informationen nur verantwortlich, wenn diese direkt der | i wurden. Das technische D ist nach unserem besten technischen Wissen und d hnisch: i verfasst. Da wir jedoch keinen
direkten Einfluss auf die Baustellenbedingungen und die Ausfiihrung der Arbeiten haben, handelt es sich hierbei um allgemeine Hinweise, die unser Unternehmen in keiner Weise rechtlich verpflichten. Es wird daher empfohlen, vorab Tests
durchzufiihren, um die Eignung des Produktes fiir die geplante Anwendung zu tiberpriifen.

KERAKOLL GmbH
KERA OLL Stockstadter StraBe 31 - 63762 GroRBostheim

- Tel +49 (0) 6026 97712-0 - Fax +49 (0) 6026 97712-68
The GreenBuilding Company info@kerakoll.de — www.kerakoll.com




